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KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN
Kod CPV 45110000-1 - Przygotowanie terenu pod budowe,
Kod CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe,
Kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie,
Kod CPV 458261210-9 - Wykonanie pokry¢ dachowych,
Kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég,
Kod CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych i instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwieniapn.
,Przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Czeszowie ze zmiang sposobu uzytkowania na biblioteke

- projekt zamienny, cz¢$¢ dz. nr 985 oraz 984 obregb Czeszow™.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych 1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych,
obejmujacy w szczeg6lnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu

wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dotyczace realizacji robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy— opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, zponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych wczasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych roboét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzyZamawiajacym,
Wykonawcg, Inspektorem nadzoru.

Kierownik budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona dokierowania robotami i

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy— kalkulacja ceny oferty.

Materialy— wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét,zgodne z kosztorysem i
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajacego— wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcyprzez przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposoburealizacji rob6t lub innych spraw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z kosztorysem,

specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.



1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy oraz dziennik

budowy.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna

a) Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w
poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

b) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o
ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

c) Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczng. Dane okre$lone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielko$ci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu. Cechy materiatéw powinny
by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

d) Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjac
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju roboét.

e) W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne ze specyfikacja techniczna i wplyneto
to niezadowalajaco na jako$¢ robdt, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione

innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony
robét, ludzi i sprzetu.

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wlaczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,
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— materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem
norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami, przekroczeniem norm hatasu,

— mozliwoS$cig powstania pozaru.

Optaty i1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony Srodowiska obcigzaja Wykonawce robot.

Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie zaplecza, w pomieszczeniach socjalno - administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca

brak szkodliwego oddziatywania materiatu na Srodowisko.

1.5.7. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét

uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.



1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie

przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w

petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania.

1.5.11.Ré6wnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono
inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez

Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania materialéw
i odpowiednie aprobaty techniczne.Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe

okreslone Polskimi Normami,aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w (STWIOR)

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do

rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robdt i
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byly dostepne do kontroli.Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako§¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoScia Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdti wilasciwosci przewozonych materiatéw.Liczba
srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa.Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego. Wykonawca bedzie na biezagco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznychi drogach dojazdowych na terenie budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci za ich prawidtowos¢.

5.2. Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materialéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci

wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w
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specyfikacji techniczne;j.
Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robé6t. Skutki z tego tytulu ponosi

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozona
jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jako$¢ materialéw. Wykonawca
musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robdt oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich
czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane
przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki

Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

- posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

z 1998 1. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA

z 1998r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez
STWIOR, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
» protokot przekazania Wykonawcy placu budowy,
» daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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czesciowych i koncowych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace jako$ci materialéw

inne informacje istotne dla przebiegu robdét.

YV V. V V V V

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedtozone do uzgodnienia

Zamawiajacemu na pismie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréow robét:

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

» odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbidr czgéciowy

» odbidr koncowy

» odbidr pogwarancyjny

7.2. Odbior robét zanikajacych

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i1 jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w ciagu
trzech dni od daty pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje

odnos$nie korekt 1 zmian.

7.3. Odbior czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czeéci robdt. Odbioru czg$ciowego
rob6t dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy zastosowaniu uproszczonych

procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbior koncowy
Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna

by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.
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Odbidér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci robét ze
specyfikacjg techniczng.

W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robét uzupetniajacych i
poprawkowych. W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
uzupelniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegélnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej,
komisja dokonuje potracen.

Dokumenty odbioru koficowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robét
sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnych

z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy

odbiorze koncowym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania, badania i préby sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w przedmiarze

rob6t, STWIOR 1 SIWZ

9. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr

» 207, p6z. 2016 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst

Dz. U.z2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z.

1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z.

627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.

1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczefnstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, IV,

V)Arkady, Warszawa 1989-1990
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» Warunki techniczne wykon. i odbioru rob6t bud. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMOWIENIA

ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych i instalacyjnych zwigzanych z przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w
Czeszowie ze zmiang sposobu uzytkowania na biblioteke na czgsci dziatki 985 oraz 984 AM 1 obreb

Czesz6w, gmina Zawonia.

1.2. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robét
budowlanych:
e Roboty stanu surowego:
— roboty ziemne,
— roboty murarskie,
— kanaly wentylacyjne z pustakéw betonowych,
¢ Roboty instalacyjne:
— wykonanie instalacji wod.-kan.,
— wykonanie instalacji elektrycznej,
® Roboty wykonczeniowe:
— roboty paro i hydroizolacyjne,
— wykonanie izolacji cieplnych,
— wykonanie $cianek dziatowych giszetowych,
— roboty posadzkowe,
— roboty tynkarskie,
— roboty malarskie,
— wykonanie oktadzin §ciennych z ptytek ceramicznych,
— stolarka okienna 1 drzwiowa,

— elementy dachu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
Roboty ziemne—klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie

wykonania i odbioru robot ziemnych.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwiazanych z przebudowa budynku S$wietlicy wiejskiej w
Czeszowie ze zmiang sposobu uzytkowania na biblioteke - projekt zamienny, na cz¢$ci dziatki nr 985,

984 AM1 obreb Czeszéw, gmina Zawonia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okres§leniami

podanymi winformatorach i poradnikach.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okre$lajaca wystepowanie na terenie budowy urzadzen
podziemnych i w miar¢ mozliwos$ci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie urzadzen, nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Wykonanie wykopéw
moze nastagpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewni¢ nienaruszenie

struktury gruntu rodzimego i zachowania jego parametréw technicznych.

1.5. Zakres robét objetych :
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontaktem.

2. SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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3. TRANSPORT
Transport i magazynowanie elementéw z rozbidrki przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Planu

BIOZ.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych oraz nadzér techniczny winni sig¢
doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji, dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblnych opracowan. Wykonanie robdét:

- Wykopy — przed wykonaniem wykopu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno —
wysokosciowy . W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do projektu. Dopuszczalna odchytka w wykonaniu wykopéw wynosza 10cm. Wykop
wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentéw. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z inspektorem nadzoru celem
odjecia odpowiedniej decyzji. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe
odwodnienie w calym okresie trwania robdt ziemnych. Odprowadzenie wod do istniejacych
zbiornikéw naturalnych 1 urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z
odpowiednimi instytucjami.

- Warunki wykonania podktadu — uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed
wykonaniem posadzki. Przed rozpoczgciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych. Uktadanie podkladu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie
jedna warstwa. Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu .

- Zasypki — Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia
inspektora nadzoru o powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Zasypywanie

wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrolg jakos$ci co do robét ziemnych podano w punkcie 4. Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych

powinny by¢ wykonane zgodnie z normami w punkcie 9.

6. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢é po ich zakonczeniu. Odbiér zakonczony winien byc
sporzadzeniem protokotu do ktérego nalezy dotaczy¢ niezbedne dokumenty. Wszystkie roboty ziemne

podlegaja zasadom obioru rob6t zanikajacych.
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7. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Jak w pkt 8 ,,ST Ogdlne”

9. PRZEPISY ZWIAZANE

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych w
nastepujacych rozporzadzeniach:

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dn.16
czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz. U. nr. 121, poz. 1138.

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dn.16 lipca
2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz.U. nr.119,poz.. 998

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ dn. 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. Nr.129, poz. 844.
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ dn. 4 sierpnia 2011r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.
Nr.173, poz. 1034.

USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. - PRAWO OCHRONY SRODOWISKA (DZ.U.Z
2008.25.150 z p6zn. zm.)

USTAWA Z DNIA 16 PAZDZIERNIKA 2019R. O ZMIANIE USTAWY - PRAWO OCHRONY
SRODOWISKA ORAZ NIEKTORYCH INNYCH USTAW.

USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. O ODPADACH (DZ.U Z 2007R.,NR 39,POZ.251 z pdzn.
zmianami)

USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 R. O ZMIANIE USTAWY O ODPADACH DZ. U. 2011 NR 138
POZ. 809.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV: 45262520-2 Roboty murarskie.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murarskich zwigzanych z przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w
Czeszowie ze zmiang sposobu uzytkowania na biblioteke - projekt zamienny, na czesci dziatki nr 985

oraz 984 AM 1 obreb Czeszéw, gmina Zawonia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Roboty, ktérych dotyczy
Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowych $cian
wg projektu oraz uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw drzwiowych. Szczegétowy zakres wg

projektu wykonawczego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i z danymi

zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

2. MATERIALY

Materialy podstawowe:

- bloczek betonowy fundamentowy M6 o wymiarach 380x240x120 - wg projektu budowlanego
zamiennego,

- bloczek z betonu komérkowego autoklawizowanego — wg projektu budowlanego zamiennego.
Zaprawy do murowania: cement portlandzki zwykty bez dodatkéw ,,35”, wapno suchogaszone, piasek

do zapraw, materiaty pomocnicze.
3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badzZ rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu

sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Niezbedna bedzie betoniarka 150 m® oraz wyciag.
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4. TRANSPORT
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umie$ci¢ réwnomiernie na

calej powierzchni tadunkoweji zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA OGOLNE

Warunki przystgpienia do rob6t murarskich:

- Przed rozpoczgciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

1. zgodnos$ci usytuowania, wymiaréw i katow krzyzowania $cian,

2. zgodnosci wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

3. sprawnosci stosowanego sprzetu.

- Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

- Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, na podstawie dostarczonych przez producenta
certyfikatow zgodnosci lub prowadzac badania we wlasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-
03002:1999.

- Wszystkie partie dostarczonych materiatéw powinny posiada¢ atesty od producenta lub aprobate
techniczng z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, wymiaréw, miejsca i daty wyrobu, nazwy

i adresu producentai jego kontroli techniczne;j.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie muréw

- mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami.

- w miejscach potaczen muréw wznoszonych nalezy wykona¢ powigzanie z istniejacymi $cianami wg
rozwigzania w projekcie.

- normalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonanych przy
uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

- spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione, jezeli zaprawa si¢ga, co najmniej 0,4 dtugosci spoiny,

- przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢
wigksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm,

- oScieznice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny by¢ osadzone w murze za pomocag kotew
stalowych zbednarki,

- rozstaw kotew powinien by¢ nie wiekszy niz 0,75 w drzwiach i 1,0 m w oknach,

- w murach o grubo$ci nie wigkszej niz 250 mm oS$cieznice powinny by¢ osadzone w trakcie
murowania.

- elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone wodg nie
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dopuszczasie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajacym wielko$ci podane
w BN-90/6145-01.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425.

Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywac¢ jako systemowe, obudowane ptyta g-k.

7. TOLERANCJE WYKONANIA MUROW

Tolerancje wykonania zgodnie z okreslonymi w Projekcie Architektonicznym przez Projektanta. Dla
elementéw dla ktérych nie zostaty okreslone powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ +lmm,

- dopuszczalne odchytki grubo$ci muréw nie powinny przekracza¢ +10 mm,

- dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle o$cieznic max. 15- 10mm.

- dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji, nie powinny by¢ wigksze
niz: £20 mm dla wysokosci i dtugosci kazdego pomieszczenia, £10 mm — usytuowanie $ciany w
planie w stosunku do osi pomiarowej, 15 mm - odleglo$¢ sasiednich $Scian w $wietle, h/300 -

odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h, £10 mm lub h/750 - wygigcie z plaszczyzny $ciany,

8. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr
rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materialéw. Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajagca wymagania norm. Odstgpstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, lub innym réwnorzgdnym dowodem.

Badania

Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych stanowia naste¢pujace badania:

a) badanie materialéw,

b) badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych

Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru cze$ciowego (miedzyoperacyjnego)
poszczegdlnych fragmentéw robdt murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét. Dokumenty
warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie. Do badania rob6t zakonczonych wykonawca jest zobowiazany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczen (atestéw) jakosci materiatéw,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i

innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji
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technicznej oraz z powolanymi normami. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich
jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
wbudowaniem. Sprawdzenie zgodnos$ci obrysu i gléwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz
wymiaréw otworéw nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i
stwierdzenie prawidlowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru ditugosci i wysokosci
muréw nalezy dokonywac¢ taSma stalowg z podziatka centymetrows, za$ grubosci muréw i wymiaréw
otworéw — przymiarem z podziatka milimetrowa. Jako wynik nalezy przyjmowa¢ warto$¢ Srednia
pomiaréw wykonanych w trzech miejscach. Sprawdzenie prawidlowosci wigzania muréw, potaczen,
utozenia nadprozy i osadzenia oScieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robdt przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie. Sprawdzenie
grubosdci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwo$ci, czy grubo$¢ spoin nie zostata
przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatka
milimetrowa i okresli¢ grubos$ci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie réwno$ci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugo$ci 2 m oraz przez pomiar
wielko$ci prze$witu miedzy tata a powierzchnig lub krawedzia muru z doktadno$ciag do 1 mm.
Sprawdzenie pionowo$ci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatkag milimetrowa. Sprawdzenie poziomowo$ci warstw nalezy przeprowadzaé
poziomnicg i tata kontrolng lub poziomnica wezowa. Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢
powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fata kontrolng i
przymiarem podziatkg milimetrowa. Prze§wit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekracza¢ wartoSci podanej w normie. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik
dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét murowych lub tylko ich czesci
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy W przypadku uznania catosci lub czgéci robét
murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzajaca badania powinna ustalic,
czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu
budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w spos6b prawidlowy i

przedstawione do badan.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST Podstawa
dokonania oceny ilo$ci i jako$ci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i

dokumenty:
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materialéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr koncowy roboét przeprowadzi¢ zgodnie z SST Przy odbiorze koncowym powinny by¢
przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty

odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

10. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze. 1

11. PODSTAWA PEATNOSCI

Jak pkt 8 ,,Og6lne SST”

12. NORMY

PN-68/B-10024 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw.

Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

oraz

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE INSTALACJI WOD-KAN

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspdolnego Stonika Zamowien CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-

kanalizacyjne i sanitarne

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w

przebudowywanym budynku.
1.2.Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych.
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1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej w dowigzaniu do projektowanej instalacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych,

* montaz rurociggdéw kanalizacyjnych,

* montaz rurociaggéw wody cieptej oraz zimnej,

* montaz armatury,

* montaz urzgdzen,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* regulacja dziatania instalacji.

Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i rob6t budowlano — montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okre§lonych w dokumentacji techniczne;j
na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano -
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacje.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych,

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
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wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

Przewody

- Cato$¢ instalacji wody zimnej mozna wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych tagczonych tacznikami
z zeliwa ciggliwego, z rur miedzianych lub z tworzyw sztucznych. Zaleca si¢ wykonanie instalacji z
rur i ksztattek polipropylenowych typ 3 Tigris Green. Cato$¢ instalacji wykona¢ jako instalacje kryta
w bruzdach Sciennych i pod posadzka.

- Cale rozprowadzenie wody cieptej wraz z cyrkulacja nalezy wykona¢ w izolacji termicznej z pianki
poliuretanowej, minimalna grubo$¢ warstwy izolacji odniesiona do A=0,035 W/(mK) wynosi dla
srednicy nominalnej przewodow :

do DN 20 mm 20 mm

powyzej DN 20 do DN 35 30 mm

powyzej DN 35 do DN 100 réwna DN

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PCV kielichowych, uszczelnionych w kielichach
gumowymi pier§cieniami,

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armatur¢ wyptywowa.

Izolacja termiczna

Cate rozprowadzenie wody cieptej wraz z cyrkulacja nalezy wykona¢ w izolacji termicznej z pianki
poliuretanowej, minimalna grubo$¢ warstwy izolacji odniesiona do A=0,035 W/(mK) wynosi dla
srednicy nominalnej przewodow :

do DN 20 mm 20 mm

powyzej DN 20 do DN 35 30 mm

powyzej DN 35 do DN 100 réwna DN

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana

orzez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt zaré6wno w miejscu tych robét, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE
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Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczona na budowe armatur¢ sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skladowaé w
magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna

- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem,

- wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

- materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT

Montaz rurociggéw

- Rurociagi taczone bedg ksztattkami, kryte w bruzdach $ciennych i pod posadzka. Wymagania
og6lne tych potaczen sa okreslone w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne

1 przemystowe”,

- przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw , wyku¢ bruzdy,

- przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,
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- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

- w miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych polaczeh. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen mi¢dzy zewngtrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dilugos¢ tulei powinna by¢
wigksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac¢ ca pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

- Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o $rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje,

- Przej$cia rur przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badanie i uruchomienie instalacji

- instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci,

- instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢,

- jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie,

- z proby szczelnoS$ci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

- roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru,

- otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementoéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej,

- wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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- kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- kazda dostarczone partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta,

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktéregokolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana

faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢

badania ponownie.

7.0DBIOR ROBOT

e odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
iprzemystowe”

® w stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:

- przejscia dla przewoddow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach — wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem 1 zgodno$¢ zkierunkiem w

przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,

- z odbior6w miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonaniaoraz

przydatno$¢ robéti elementéw do prawidlowego montazu,

- po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonackoncowego

odbioru technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.

- przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

f) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakciewykonywania

robot,

g) dziennik budowy,

h) dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakoSci wydaneprzez

dostawcdéw materiatéw),

1) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

J) protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci poszczegdlnych instalacji.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami wdzienniku budowy
dotyczacymi zmian odstepstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czg¢sciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigciausterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany iuzupetnienia),

- protokotly badan szczelnosci instalacji.
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10.0BMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

11. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne iprzemystowe”. Arkady Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNE]

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315700-5 Instalowanie tablic elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robdét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych, zwigzanych z przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej. Zakres
rob6t obejmuje:

- montaz opraw o§wietleniowych,

- montaz sprzgtu i osprzetu instalacyjnego,

- wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych,
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- montaz kabli i przewodéw,
- montaz rozdzielnic elektrycznych,

- préby i pomiary instalacji elektrycznych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inspektorem Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materialowych oraz

wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1. Odbidér materialéw na budowie

- Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze $§wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi wytworcey.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢
wykonania rob6t, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozér

techniczny robdét.

2.2. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwos$ci technicznych na skutek
wpltywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwoS$ci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa

przeciwpozarowego.
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3.SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,91,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone w

sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane

jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj

instalacji.

5.3. Przejscia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastgpujagce wymagania:

- wszystkie przej$cia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokoSci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi

nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
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5.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzgtu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podioza za pomoca kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca
kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczy¢ z

przewodami wypustéw za pomoca zlaczy §wiecznikowych.

5.5. Podejscie do odbiornikow

Podej$cia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podej$cia do przewodéw ulozonych w podtodze nalezy
wykonywa¢ w rurach stalowych zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego
celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe
i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejScia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego

rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.6. Ukladanie przewodow

5.6.1. Przewody izolowane w rurkach

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
wpodtozu.Konce rur przed potgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetejtechnologii montazu i rodzaju tworzywa laczenie rur ze soba oraz sprzg¢tem i osprzetem
nalezywykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkregcanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

Fuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewngtrznej
srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodéw. Cala instalacja
rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstalej z
ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z weciagnietymi w nie przewodami.

Wciaganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego
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rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos$¢. Wcigganie
przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowa¢ przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodéw wykonaé wg

wczesniej opisanych zasad.

5.6.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastgpujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podiozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odleglo$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzgtem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCV.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w sprzgcie i
osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia
powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dtawic zaleca
si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddéw na uchwytach:

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wicksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odleglosci migdzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany
przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomi¢dzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:

Zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podloza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewodéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

Zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do

podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zaloZzeniem pokrywy.

5.6.3. Przewody izolowane ukladanie pod tynkiem
Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu
przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych

$cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wnek, pod
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osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dtawnikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego piercienia
powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu

dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.7. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody a samo ich
podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposdb podiaczenianalezy uzgodnié¢ z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inspektora Nadzoru.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe

napre¢zenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju iliczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany.W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa
przylaczone za pomoca oczek,pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny
znajdowa¢ sie podktadkimetalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeplyw
pradu. Dtugoscéodizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidtowe
przytaczenie.Zdejmowanie  izolacji 1  oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé
uszkodzefimechanicznych.W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwycyny.Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny lecz zabezpieczonezaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek

zamiast cynowania).

5.8. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w spos6b pewny, pod wzgledem elektrycznym imechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.Polaczenia moga by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcjiodbiornika i warunkéw technologicznych.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurachsztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi ikablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone sana drgania o duzej amplitudzie
lubprzystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
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5.9. Ukladanie kabli w ziemi

Kable ukfada¢ na glebokosci min. 0,7 m na warstwie piasku grubosci 10 cm. Po utozeniu kable
przysypac taka samg warstwg piasku oraz utozy¢ w wykopie foli¢ kablowa (25-35 cm nad kablem)
koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Wykona¢ oznaczenia kabla.

W  przypadku stwierdzenia w czasie prac, ze wystepuja zblizenia 1 skrzyzowania z
niezinwentaryzowanymi urzadzeniami podziemnymi stosowa¢ si¢ do powyzszej normy. Jezeli w
trakcie prac wystapia skrzyzowania, w ktérych odleglosci pionowe nie beda spetniaty warunkéow wg
normy i innych przepiséw branzowych zastosowac ostony kabli. Analogicznie postapi¢ w przypadku
zblizen. W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami kablowymi na istniejagce kable natozy¢ mufy

dzielone AROT typ APS lub inne zgodne z wymaganiami wtasciciela sieci.

5.10. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Sprawdzenie i1 odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania roboét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

- zalgczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zalozonym programem,

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet

robot.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznej w budynku.

Wykonawca robdt budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien
zapozna¢ si¢ z budynkiem, w ktérym beda one wykonywane oraz stwierdzi¢ odpowiednie
jegoprzygotowanie.Odbioru robdt budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej,
dokonuje sigprzed przystapieniem do robot elektrycznych.Odbioru rob6t dokonuje Wykonawca robét
elektrycznych od Inwestora (Zleceniodawcy).Szczegélowy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i
rodzaju robét przewidzianych dowykonania.Zakres i termin odbioru rob6t budowlanych, niezb¢dnych
do wykonania instalacji elektrycznej,oraz stan budynku (lub jego czgsci) przekazywanego do
wykonania instalacji powinien byézgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacj¢
inwestycji.Odbiér robdt powinien by¢ udokumentowany protokétem.Przy przekazywaniu robét
Zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ Wykonawcy plan instalacjii urzadzen podziemnych,
znajdujacych sie na terenie robdt lub ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, zew danym obszarze nie ma

zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

8.2.Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

Badania odbiorcze instalaciji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.Badania odbiorcze powinna przeprowadzac
komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwéch oséb,dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym.Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywa¢ wylacznie osoby
posiadajacezaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢é z pomocy
osoby nieposiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP
podwzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préoby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja
ustalajedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokétéw.Protokoty z badan (pomiardéw i
préb), sprawdzen i odbioréw czgéciowych nalezy przedtozy¢komisji w trakcie odbioru.Komisja moze
by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i prébpowinny by¢
sporzadzone oddzielne protokoty.Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzié
protokét koncowy z badanodbiorczych. Protokét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego
budynku (instalacjielektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej

nastepujgce dane:
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- numer protokotu, miejscowos$¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

- decyzj¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos$¢ ustalen zawartych w protokole.

Ogledziny instalacii elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odlaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniaj 3 wymagania bezpieczenstwa,

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadaja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako§¢ wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowe;j i spadku napigcia,

- wykonania polaczen obwodow,

- doboru i1 nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddw,
bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskow itp.,

- wykonania dostgpu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki:

- zastosowanie jednego  gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytéw,

- zamocowanie sprzg¢tu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad

prostoliniowo$ci mocowania,
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- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikéw oraz jednolite usytuowanie
styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

- wlaSciwe zabezpieczenie przed korozja elementdw urzadzen i instalacji narazonych na wplyw
czynnikéw atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy ustali¢, jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezpoSrednim i posrednim
zostatyzastosowane.Nalezy  stwierdzi¢  prawidlowo$¢  dobrania  §rodkéw  ochrony przed
porazeniem prademelektrycznych oraz ich zgodnos¢ z normami.Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z
wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub podtozy,
na ktérych (w poblizu ktérych) sa zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- urzadzenia  zawierajace ciecze  palne sa  odpowiednio  zabezpieczone  przed
rozprzestrzenianiem si¢ tych cieczy,

- dostepne cze$ci urzadzen i aparatOw nie zagrazaja poparzeniem,

- urzadzenia do  wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane
zabezpieczenie przed przegrzaniem,

- urzadzenia  wytwarzajace  promieniowanie cieplne  nie zagrazaja wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.

Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482.

Polaczenia przewodéw

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- potaczenia przewodow s3 wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- nie jest wywierany przez izolacj¢ nacisk na potaczenia,

- zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podiaczone przewody. Sprawdza si¢

zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia douktadania na stafe.
Przewody o izolacji 1 powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia douktadania na stafe.
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Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowe;.

PN-IEC 60364 -  norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych.
PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badanodbiorczych.

PN-IEC 61024 -  norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéwbudowlanych.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 1 75/2005).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze¢s¢ D: Roboty instalacyjne.

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzyteczno$ci publiczne;j.

WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM
WYKONAWCZYM ORAZ OPISAMI BRANZY ELEKTRYCZNEJ.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PARO I HYDROIZOLACYJNE

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspdolnego Stownika Zamowien CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne

1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zwigzanych z
przebudowa $wietlicy wiejskiej w Czeszowie , na cze$ci dziatki nr 985 oraz 984 AM1 obreb Czeszow,

gmina Zawonia.

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej szerokiej — izolacje

poziome posadzkowe.

1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedlug zatwierdzonego projektu technicznego oraz zgodnie z
poleceniamilnspektora Nadzoru.

1.4. Wymogi formalne
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Wykonanie robét powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w

realizacji tegotypu robdt i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

2.MATERIALY

2.1 Rodzaje materialow

- pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej
- folia polietylenowa szeroka (6,0 lub 12,0 m) gr. 0,2 mm,

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,

- materialy pomocniczne.

2.2 Wymagania dla materialow

- wszystkie materialy do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartymw normach panstwowych lub $§wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowaniaw budownictwie,

- materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowanew
sposob wskazany w normach 1 §wiadectwach ITB.

- odbidr transportu polega na sprawdzeniu zgodnoSci iloSci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z

zamOwieniem,trwatosci i oznakowania opakowania.

3. SPRZET
Sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Niezbednym sprzetem bedzie wyciag oraz Srodek

transportowy.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

W zamknigtych pojemnikach. Zgodnie z instrukcja producenta.

4.2. Magazynowanie

Materialy izolacyjne nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, chroniac je przed
zawilgoceniem wmiejscu chronionym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtos$ci co
najmniej 120 cm od grzejnikéw.Nalezy uktada¢ w stosy na réwnym utwardzonym podtozu w pozycji

lezacej rownolegle do siebie, niewiecej niz w dwdch warstwach.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne:

W celu spetnienia swojej funkcji hydroizolacje musza:

® stanowic¢ ciagla i szczelng powtoke,

e dcisle przylega¢ do izolowanego podtoza,

® nie pgkad, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez wgtebien i wybrzuszen,

* by¢ wykonywane w nastepujacych warunkach:

- po ukonczeniu robdt przygotowawczych podloza,

- nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatow
oraz réznej klasy odpornosci.

- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody.

- podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed uszkodzeniami

mechanicznymioraz mozliwos$cig zawilgocenia i zalania woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢:trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia w celu
zapewnienia prawidlowejwspolpracy izolacji z podtozem nalezy podtoze doktadnie oczyScic¢ 1 odpylic.
Powierzchnia podtoza pod izolacjez folii, pod przyklejane lub powlokowe izolacje powinna by¢
gtadka (bez wglebien, wypuktosci oraz peknie¢ ),czysta, odtluszczona i odpylona. Spadki podloza
izolacji odwadniajacej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunkukratki Sciekowej lub kanatu powinny
by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz niemniejsze niz 1 %.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac 5%),

2. Powtoki gruntujace nanosi si¢ dwiema warstwami, przy czym warstwe druga wykonuje si¢ dopiero
pocatkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W
przypadkachtechnicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie
podtoza roztworamiasfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli
temperatura w ciggu doby niebyta nizsza niz 0°C

Wykonywanie izolacji:

- Prace powinny by¢ wykonywane przez autoryzowanego przez producenta wykonawce,
posiadajacego odpowiednieprzeszkolenie i do§wiadczenie.
- Izolacje wykonywa¢ zgodnie z warunkami opisanymi przez Projektanta oraz wskazéwkami

InspektoraNadzoru
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- Izolacje powlokowe z folii plynnych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje
przeciwwilgociowebezposrednio pod plytki posadzkowe i §cienne, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
zgodnie z instrukcjamitechnicznymi producenta. Ilo$¢ warstw - minimum 2 kazda 500g / m’.

- W przypadku izolacji bedacych elementem systemu roboty nalezy wykonywac $cisle z instrukcja
producentasystemu.

- Zwréci¢ szczegb6lng uwage na wykonanie obrébek 1 potaczen !

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét nalezy objacé poszczegdlne ich etapy:

- przygotowania podtoza

- szczelno$ci izolacji

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowaé sprawdzenie:ciaglo$ci warstwy
izolacyjnej, poprawnosci i doktadno$ci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodéw iinnych
elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki, oraz rejestracje
wszelkichusterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, fatdowan, odspojen, itp.).Przy
sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiladki dylatacyjne byly wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych
si¢ — aby byty doktadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwo$cia
wydtuzen lub skurczéw).

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- ciagtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w
przypadku gdyjest to niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajace na
prawidtowa ocen¢ wykonanychrobét izolacyjnych:

- przy parciu wody od zewnatrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub

grubos$ciwarstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7.0BMIAR ROBOT

Wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior izolacji odbywa si¢ w dwdch etapach: odbiory cze§ciowe, odbidr koncowy.Odbiory czgsciowe
(miedzyfazowe) polegaja na kontroli:
- jako$ci materialéw - ocena ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- podktadu pod izolacje - sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci, poprawnos$ci
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zagruntowania,

- kazdej warstwy izolacyjnej - obejmuje sprawdzenie ciggtosci warstwy, réwnosci, sklejen i zaktadow,
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na

przecieki,

Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu:

- ciaglosci izolacji 1 jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w koniecznych przypadkach nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania pozwalajace na
prawidtowgocen¢ wykonania robét izolacyjnych.

Do odbioru koncowego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nast¢pujaca dokumentacja
techniczna:

- projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcierobot,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materialtéw w postaci zaswiadczen o jakoS$ci
wystawionych przezproducenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie
kierownika robét, protokoty zodbioréw cze$ciowych,

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru koncowego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
jako$ciowazabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robdt stwierdzono usterki lub
wadliwo$¢ wykonaniarob6t, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu
postgpowania przy dokonywaniu napraw.W takim przypadku odbiér koncowy moze by¢ dokonany
dopiero po usunieciu usterek.Odbidr techniczny tacznie z zakresem i terminem naprawy powinien by¢

potwierdzony wpisem do DziennikaBudowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w pkt 8 ,,Warunki Og6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13984:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacjiprzenikania pary wodnej. Definicje i wlasciwosci

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczukudoizolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania prébek

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne;j
dachéw.OkreSlanie stabilno$ci wymiaréw

oraz

Aprobaty techniczne i1 Instrukcje producentéw dla stosowanego materiatu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE IZOLACJI CIEPLNYCH

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV: 45321000-3 Izolacje cieplne

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cieplnych zwigzanych z przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Czeszowie , na

czesci dziatki nr 985 oraz 984 AM1 obreb Czeszéw , gmina Zawonia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnos$ci umozliwiajace imajgce na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych.
Obejmuja prace zwigzane z dostawamateriatéw, wykonawstwem i wykonczeniem izolacji cieplnych,

wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
— wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej z ptyt styropianowych na wierzchu konstrukeji,

— wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej z plyt styropianowych na $ciankach,
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— docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi,
— docieplenie stropu wetng mineralna,
— drobne prace wykonczeniowe.

Szczegbtowy zakres prac zgodnie z projektem wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normamii

Og6lna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacjicieplnych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz
ich zgodno§¢ z umowa,projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Uzyte materialy

Docieplenie §cian z betonu zostanie wykonane plytami styropianowymi — system STOPTER - przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki. Dodatkowo kominy zostang ocieplone styropianem gr. 5 cm.
Niezbedne materiaty to: emulsja gruntujagca ATLAS UNIGRUNT, ptyty styropianowe grubosci 5 cm
uniwersalna zaprawa klejowa do plytstyropianowych ATLAS STOPTER K-20, dyble plastikowe z
»grzybkami”, siatka z wtékna szklanego, podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST, sucha
mieszanka tynkarska mineralna ATLAS CERMIT SN 30 lub DR 30 oraz materiaty pomocnicze.

Wykonana zostanie izolacja cieplna i przeciwdzwickowa z ptyt styropianowych gr. 12 cm, utozonych
poziomo na wierzchu konstrukcji z zaprawa. Niezbedne materialy to ptyta styropianowa gr 12 cm,

zaprawa cementowa M 7 oraz materialy pomocnicze.

Zaprojektowano izolacje cieplng i przeciwdzwigckowa z plyt styropianowych poziomych — paski
szeroko$ci 5 cm na $cianach. Materiaty: roztwor asfaltowy do gruntowania, ptyty styropianowe 1 cm

oraz materiatly pomocnicze.
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3.SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
powinien dysponowa¢ $§rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnymsprzetem do
wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:

— §rodkami transportu do przewozu materiatéw,

— wyciagiem,

— sprzg¢tem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Ogé6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przeduszkodzeniami

mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.Do wykonywania
izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane
szczegOlnie starannie. Plyty styropianowe nalezyuktada¢ na styk bez szczelin. Plyty winny by¢
przyciete na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigciestykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.W czasie przerw w

pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przeznakrycie folig lub papa).

5.2. Podkiad
Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed ulozeniem nowych warstw podtoze

nalezy oczyS$ci¢ i uzupetnic¢ znaczace ubytki.

5.3. Plyty styropianowe

Moga by¢ przyklejane uniwersalna zaprawg klejowa — systemowa. Temperatura wykonywaniarobot
moze wynosi¢ od +5 do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Wwarunkach
tagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki do —5°C), do
przyklejania ptyt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatka, nalezy uzywaczimowej wersji zaprawy

klejacej. Przy stosowaniu zaprawy ZIMA, plyty styropianowe trzebadodatkowymi mocowa¢ do $cian
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tacznikami mechanicznymi. Aprobata Techniczna InstytutuTechniki Budowlanej sklasyfikowata
system STO, jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przygrubosci warstwy styropianu nie wigkszej
niz 20 cm.

Przygotowanie podloza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podioza. Dotyczy to jego
wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci 1 plaskoS$ci powierzchni oraz czysto$ci.Oceny
jakosci podtoza powinien dokona¢ projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do jego
wytrzymatosci nalezy zastosowa¢ metodg ,,pull off” pozwalajaca okresli¢ wytrzymato$¢ narozcigganie
(powinna wynosi¢ ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzadzenia do testéw,,pull off” mozna do
oczyszczonego z kurzu, pylu i powlok malarskich podloza przyklei¢ zapomoca kleju systemowego
probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 — 10prébek). Badanie wykonaé po 3
dniach przeprowadzajac prébe rgcznego odrywaniaprzyklejonej probki. Jesli material izolacyjny
zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, zepodloze charakteryzuje si¢ odpowiednia
wytrzymatosciag. Natomiast w przypadku oderwaniaprébki z klejem i warstwa fakturowa konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwiazanej zpodlozem warstwy. Oczyszczone podioze nalezy
zagruntowa¢ preparatem gruntujacym ipowtdrzy¢ badanie. Jezeli ponowna préba da wynik
negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowemocowanie mechaniczne lub wtasciwie przygotowac podtoze.
W przypadku $ciancharakteryzujacych si¢ odpowiednia wytrzymatoscia, ale odznaczajacych si¢ zbyt
duzanieréwnoscig powierzchni, skuteczne moze si¢ okaza¢ natozenie warstwy wyréwnawczej.
Przynieréwnosciach podtoza do 10 mm — nalezy zastosowac szpachlowke. Jesli nierdwnoséprzekroczy
20 mm, nalezy przeprowadzi¢ napraw¢ naklejajac materiat termoizolacyjny o

odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej zapomoca
tacznikéw mechanicznych).

Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

Plyty styropianowe nalezy mocowaé¢ do podtoza poziomo — z zachowaniem ,,mijankowego”uktadu
spoin pionowych przy uzyciu zaprawy klejacej. Na catej powierzchni ocieplanej $ciany,ptyty powinny
do siebie przylega¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej wspoinach. Zaprawe nalezy
naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasem szeroko$ci 3 do 4 cm ikilkoma plackami $rednicy okoto 8
cm umieszczonymi na Srodkowej powierzchni plyty. Lacznapowierzchnia nalozonej masy klejacej
powinna obejmowaé¢ co najmniej 40% powierzchni ptyty.W przypadku réwnych gtadkich podiozy,
zaprawe¢ mozna naktada¢ na ptyty za pomocg pacyzebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. [lo§¢ masy
klejacej i grubo$¢ jej warstwy zaleza od stanupodioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze
$ciana, co gwarantuje uzyskaniewymaganej przyczepnos$ci. Po nalozeniu masy klejacej na ptyte nalezy
ja bezzwlocznieprzylozy¢ do $ciany i doktadnie przycisna¢. Po doci$nigciu, ptyty nie wolno poruszac.
Styropianprzykleja si¢ pasami od dotu do géry. Powierzchnia przyklejanych pltyt powinna by¢ rowna,
aszpary miedzy nimi wigksze niz 2 mm, wypelnione paskami styropianu.Do mocowania

mechanicznego mozna przystagpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h odprzyklejenia ptyt. Warunki
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dodatkowego mocowania powinien okresli¢ projektant. Projektpowinien zawieraé liczbe tacznikéw,
ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokos$ci budynku,stref krawedziowych, ich rodzaj, dlugos¢, a
takze numer dokumentu dopuszczajacego dozastosowania. Zaleca si¢ stosowanie 4 do 5 tacznikéw na
1 m2. Dlugos¢ tacznikéw powinnawynikaé z rodzaju podioza, grubosci materiatu izolacyjnego, przy
czym gleboko§¢ zakotwieniapowinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca si¢ rowniez, aby przy
grubosci powyzej 15 cmstosowa¢ dodatkowe mocowanie za pomoca tacznikow.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Warstwe zbrojona nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papieremsciernym
ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3
miesigcach, jezeli przyklejenie nastapito w okresie wiosenno-letnim. W takimprzypadku konieczne
jest dokonanie bardzo starannego przegladu stanu styropianu. Warstwezbrojong nalezy wykona¢ w
jednej operacji przy pomocy zaprawy klejacej rozpoczynajac odgoéry $ciany. Po nalozeniu masy
klejacej trzeba natychmiast nakladaé siatke zbrojaca, anastgpnie nanie$¢ drugg warstwe zaprawy.
Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie mozew zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na
ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinnyby¢ przyklejone na zaktad szerokosci ok. 10 cm.
Zaktady siatki nie moga si¢ pokrywaé zespoinami mie¢dzy ptytami styropianowymi.O ile nie
stosowane sa katowniki narozne, to na naroznikach zewngtrznych siatka powinnazachodzi¢ z obu
stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworéw w elewacjinalezy umiesci¢ ukos$nie

dodatkowe kawalki siatki o wymiarach 20 x 30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesutechnologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéwdotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— badanie podtozy i podktadéw,

— prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

— poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych roboét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét
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Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramachposzczegélnych pozycii,

jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 m’

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioréw robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robot
izolacyjnych  powinien si¢ odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych  robét
wykonczeniowych.Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionymprzez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ichopisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materialow,

— przygotowanie podtoza,

— ulozenie warstwy izolacyjne;.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i
wspoélczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i

temperatury powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne.
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PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspdtczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta

przez grunt. Metoda obliczania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45431100-8 Ktadzenie terakoty, 45432114-

Roboty w zakresie podtug drewnianych.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek w zwiazku z przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej w Czeszowie , na czgsci

dziatki nr 985 oraz 984 AM1 obreb Czeszéw , gmina Zawonia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t zwigzanych z ww. przedsiewzig¢ciem.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

-rozebranie istniejagcych posadek,

- wykonanie posadzki cementowej,

-wykonanie posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych,

- zabezpieczenie podtug folia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ ze Szczegélowa
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robét 1 poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art.
10 oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie, oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,,Warunki
og6lne”. Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegélowa wystepuja
nizej wymienione materialy podstawowe:

- zaprawa cementowa M12,

- masa asfaltowa izolacyjna,

- ptytki z kamieni sztucznych (glzura),

- zaprawa klejaca oraz zaprawa spoinujaca,

- materialy pomocnicze.

3. SPRZET I MASZYNY

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Niezbedny bedzie wycigg oraz srodek

transportowy.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu. Podczas transportu

materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty rozbiérkowe

Materialy z rozbiérki musza by¢ usuwane na biezaco i sktadowane w zamdéwionych kontenerach na
odpady budowlane lub inny sposéb lecz nie moga by¢ sktadowane luzem na terenie obiektu i
otoczenia. Prace rozbiérkowe powoduja powstawanie drgan i halasu i musza by¢ wykonywane po

godzinach pracy uczniéw i 0os6b pracujacych w obiekcie budowlanym.

5.2.Roboty posadzkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP .
Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:
- roboty rozbiérkowe

- wietrzenie pomieszczen
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- temperatura powietrza w ktérym wykonuje si¢ wymiang posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C
i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniemrob6t oraz w trakcie ich
wykonywania. Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniupowinna wynosi¢ 45 — 60 %.

5.3. Ukladanie posadzek z glazury

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
posadzek z glazury:

- oczyszczenie oraz przygotowanie podtoza pod posadzki,

- utozenie glazury,

- montaz listew wykanczajacych,

- zabezpieczenie posadzki do czasu odbioru robdt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci

lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2.  Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Zabrania si¢ stosowa¢ materiaty przeterminowane (po okresie gwarancji).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét.Sprawdzié
prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej
na materiaty posadzkowe.Dostarczone na plac budowy materialty kontrolowa¢ pod wzgledem jakosci.
Zasady dokonania kontroli jakowi materialéw budowlanych ustali Inspektor Nadzoru.Kontrola jakosci
polega¢ bedzie na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na

podstawie badan doraznych,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m” - dla posadzek. I10$¢ robét okresla si¢ na podstawie obmiaru robét z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Odbiér materialéw i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z przedmiotowa specyfikacja

techniczng oraz sprawdzenie wilasciwos$ci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami

producenta.
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8.2.  Odbiér nastepuje po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodnosci wykonania
z zamOwieniem, ktérego przedmiot okre§la dokumentacja powykonawcza w ktérej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane podczas realizacji rob6t budowlanych.

8.3. Nie dopuszcza si¢ do stosowania materialdw, ktérych wilasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym i po okresie gwarancji na te materiaty.

84. Wyniki odbioru materialéw i wyrobé6w powinny by¢ kazdorazowo uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.
8.5. Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowo$ci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci potaczenia posadzki z podiozem,

- wykoniczenia posadek i prawidlowo$ci wykonania cokolikéw na $cianach pomieszczen,

- sprawdzenie wykonania prawidtowosci stykéw materiatow posadzkowych, badanie prostoliniowos$ci
nalezy wykona¢ za pomocg naciagnig¢tego drutu i pomiaru odchylen na tacie 2m z doktadnoscia do
2mm, a szeroko$¢ spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykonac przez oceng¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’> powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej montazu
posadzek, ktéra obejmuje :

- dostarczenie materiatéw 1 sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- montaz posadzki,

- montaz cokotéw §ciennych,

- uprzatniecie miejsca rob6t budowlanych,

- wywiezienie gruzu na wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Technologia. Terminy ogdlne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspaolnego Stownika Zamowien CPV: 45410000 —4 Roboty tynkarskie

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych cementowo-wapiennych oraz gipsowych. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji
dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi
wykonanie robét tynkarskich zwigzanych z przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Czeszowie, na

czesci dziatki nr 985 oraz 984 AM1 obreb Czeszéw , gmina Zawonia.

1.2. Wystepowanie
Zgodnie z projektem przewiduje si¢ uzupetnienie cz¢sci starych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych
oraz wykonanie nowych tynkéw nascianach i sufitach. Szczegdtowy zakres 1 wystepowanie opisane

jest projektem budowlanym.

1.3. Wymogi formalne
Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych oraz gipsowych powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majgcemuwlasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwa jakosé

wykonania.

1.4. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z
catoscigdokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora
rob6t Wszelkieewentualne niejasno$ci nalezy wyja$ni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed
przystapieniem do robdt.Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko pouzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzanprojektowych mogacych mie¢ wptyw na nosno$¢ obiektéw

nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

51



2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem s3 zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne i gipsowe oraz szpachle
gipsowe (cement portlandzki z dodatkami ,,25”, wapno suchogaszone). Zastosowanetynki gipsowe
noga by¢ workowane lub pojemnikowane. Materialy do wykonania tynkéw zwykltychpowinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 lub aprobat technicznych. Do zapraw stuzacych
dowykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek odmiany 1 wg PN-79/B-06711. Do
zapraw przeznaczonychna wierzchnig warstwe tynku o gladkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek
odmiany 2 wg PN-79/B-06711.Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynkéw zwyktych
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998.

3.SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek 150 dm’, wyciggéw, kielni murarskich, tat drewnianych lub
aluminiowych, pac drewnianych,plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Do naktadania tynkéw
gipsowych uzy¢ agregatu tynkarskiego. Robotymozna wykona¢ przy uzyciu innego sprzetu

zaakceptowanego przez Inspektora.

4.TRANSPORT I SKLADOWANIE

Materialy do wykonania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym
ochron¢ przedwarunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci przed wilgocia. Zaprawy oraz gips
powinny by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem.
Zaprawy, cement, piasek, gips i wodaprzeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone

przed zanieczyszczeniami organicznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykona¢ tynki maszynowe kat III na zamurowanych powierzchniach otworéw drzwiowych,
okiennych, przebiciachprzez S§ciany 1 stropy, bruzdach dla instalacji sanitarnych i
elektrycznych.Wykona¢ tynki zwykte kat III na o$ciezach otworéw okiennych i drzwiowych zwigzane
z wymiang i osadzeniem nowych drzwi.Na catej powierzchni $cian i stropéw po wykonaniu tynkéw
polozy¢ jednowarstwowa gtadZz z gipsu szpachlowego.Gtadz gipsowa wykona¢ na zagruntowanym
akrylowym preparatem gruntujacym podtozu.Podtoze pod gtadz gipsowa powinno spetnia¢ wymogi
okre$lone dla tynku kategorii III. Swieze podloze z tynkuzwyklego pod gtadz gipsowa nalezy
fluatowa¢.Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
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Po zbiciu istniejagcych tynkéw przeprowadzi¢ odgrzybianie $cian i stropéw poprzez jednokrotne
smarowaniepreparatem do zwalczania grzybéw domowych i plesniowych ISOLITEM
ANTISCHIMMELPILZ lub réwnorzednym.Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce nanoszenia, sposobu
nanoszenia, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbgwarstw i technike wykonania powinny by¢
wykonane zgodnie z p. 2 normy PN-70/B-10100.Przed rozpocz¢ciem prac nalezy skontrolowac:

- przygotowanie podlozy, zabrudzenia smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢. Z podtozy
nalezyusuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig,

- zakoficzenie robdt stanu surowego,

- zakonczenie rob6t instalacyjnych podtynkowych,

- osadzenie oScieznic drzwiowych 1 okiennych,

- jako$¢ materialéw (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura
niespadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniuodpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych. Tynki cem-wap. nalezy wykonywaé jako
dwu warstwowe, pospolite.kat. II, sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Tynki gipsowe wykonad
o dwuwarstwowo o gruboscikazdej warstwy 10 mm. Podloze z elementéw ceramicznych, pod
wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste iodttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa
na glebokos¢ 10-15 m. Suche podioze nalezy zwilzyéprzed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna
wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4mm, nalezy wykonaé z zaprawy
cementowej 1:1.Narzut nalezy wykonywa¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo
- wapiennej (1:2:10), pozwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania
nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacgprzesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$§¢ warstwy narzuty
powinna wynosi¢ 8- 15mm. GladZz nalezy nanosi¢po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna byémocno dociskana do warstwy narzutu.
Gtadz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasekuzyty do wykonywania gadzi
powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. GladZ nalezy zaciera¢ jednolicie,gtadka paca
drewniang.Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny by¢
zwilzane wodg.Swieze tynki powinny byé chronione przed zbyt intensywnym dzialaniem promieni
stonecznych (szczegdlnie wokresie letnim) i opadami atmosferycznymi.Przy wykonywaniu tynkéw
nalezy przestrzega¢ zasad przedstawionych w p. 3.3.1 normy PN-70/B-10100.

W trakcie robét przestrzegaé zasad przygotowania zapraw, kolejnosci naktadania warstw okresu

przerw miedzynaktadaniem kolejnych warstw.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola wykonywania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:
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- zgodnosci zakresu rob6t z projektem

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubosci powierzchni,

- wad i uszkodzen powierzchni (wykwitéw, specznien, zaciekow, nieréwnosci)

- wykonczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykonczenia narozy i obrzezy,

- prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi, pionowosci naroznikéw $cian i liniowosci,
poziomkrawedzi $ciany z sufitem.

Zaleca si¢ wykonanie prébnego fragmentu Sciany w celu sprawdzenia jakosci robdt brygady
tynkarskiej. Wymagania stawiane tynkom zwyklym przedstawione sa w p. 3.3.31-3.3.10 normy PN-
70/B- 10100.Metody badan tynkéw zwyktych powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Odbidér materialow
Przed rozpoczeciem wykonania tynkéw nalezy ustali¢ doktadng receptur¢ zaprawy, zaleznie od

parametréwdostarczonych na budowe sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

7.2. Odbior koncowy

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodno$¢ uksztaltowania powierzchni 1 krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,
gtadkos$¢ i stanpowierzchni

- wystepowanie wykwitow, zaciekéw, peknie¢, wypryskdw i specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepnos$¢ tynkéw do podtoza.

Ostateczny odbidr robét tynkarskich powinien by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w

Dzienniku Budowy.

8. OBMIAR ROBOT

[lo$¢ jednostek wg przedmiaru robot.

9. PODSTAW A PELATNOSCI
Jak w zatozeniach SST ogdlnych pkt 8.

10. NORMY
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykte - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania przy odbiorze Zaprawy

budowlane zwykte Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
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PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:

B.15.02.00 Malowanie tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Mleko wapienne
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Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie

1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze¢Sciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i1 zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i od-

powiadajgca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyn¢ i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $§wiadectwach ich dopuszczenia

przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajno$é — 6-10 m*/dm’,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
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- wydajno$é — 15-16 m*/dm’,

- max. czas schnigcia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty do

rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$é¢ — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schni¢cia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajno$é — 4,5-5 m*/dm’

- czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biala

- wydajno$é — 5-6 m*/dm’,

- max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajno$é — 6-8 m*/dm’

- czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ — 1,2-1,5 m*/dm’

- czas schnigcia — 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnos¢ — 6-8 m*/dm’

- czas schnigcia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajno$é — 6-10 m*dm’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/em’

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m
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- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5
stopnia wyschni¢cia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- grubo$¢ — 100-120 mm

- przyczepnos$¢ do podioza — 1 stopien,

- elastycznos¢ — zgieta powltoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pekni¢¢ lub odstawania od
podioza,

- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powloki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.SrodKi gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczona wodg w

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieplym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.Gruntowanie i
dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukoficzeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajacych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc¢ i

ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie

farby podktadowe.
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5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podloze, bez przeswitéw, plam i

odpryskéw.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.Barwa powtlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.Powierzchnia powtok bez uszkodzef, smug, plam i §ladéw

pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk.Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy

stosowac¢ farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.
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6.2.2.Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardoSci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czeSciowo lub

catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym

czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp.,

w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jako$ci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prdobie poderwania ostrym

narzedziem powtloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odporno$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg mi¢kka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m”> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne 1 alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

62



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE OKEADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV: 45430000 Pokrywanie podtog i scian

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem okladzin §ciennych z ptytek ceramicznych w
zwiazku z przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Czeszowie, na cze$ci dziatki nr 985 oraz 984

AMI obrgb Czeszéw , gmina Zawonia.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie
czynno$ci umozliwiajacei majace na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z utozeniem ptytek
ceramicznych na $cianach. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem

i wykonczeniem rob6t wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie:

- licowanie $cian ptytkami na klej

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek

przygotowanych fabrycznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej, SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami 1
Og6lna Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

oktadziny— pokrycie $cian ptytkami, ktére stanowig warstwe ochronna i ksztattujaca forme

architektoniczng oktadanych elementéw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 2.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymagaakceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w OgdlnejSpecyfikacji Technicznej
pkt. 4.Materialty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych gres
powinnyodpowiada¢ wymaganiom norm. Materialy powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lubnadruk na
spodzie, umozliwiajace ich identyfikacje, okreslajace, co najmniej: nazwemateriatu i producenta,
symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadkuklejéw — sposéb ich uzycia. Powinien by¢
rowniez podany numer normy lub$§wiadectwa dopuszczajacego do stosowania w budownictwie. Do
przyklejania ptytekceramicznych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta ptytek oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniactrwate potaczenie
posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywaé szkodliwie napodkiad. Materialy wykorzystywane

do wykonczenia elementéw na zewnatrz winnyposiada¢ cechy mrozoodporne.

2.1.1. Whasciwosci

Odporno$¢ na dziatanie temperatury i wilgoci— plytki musza bycodporne na gwaltowne zmiany

temperatury (szok termiczny), temperaturyujemne (mrozoodporno$¢) i zmian¢ wymiaréw pod
wplywem wilgoci.W przeciwnym wypadku pod wptywem powyzszych czynnikdéww tworzywie i
szkliwie ptytki moglyby powsta¢ naprezenia, ktére mogtybyspowodowaé spegkanie szkliwa, lub jego
odpryskiwanie, odpadanie ptytekod podtoza, a nawet ich zniszczenie. Spegkanie to wada czasami
"jawna"tzn. widoczna, a czasami ,,ukryta” tzn. pojawiajaca si¢ po pewnym czasieod utozenia. W
drugim przypadku przyczyna moze by¢ wada ptytekpozbawionych ,,odpornosci na spekania” albo
btedy podczas uktadania np.niewlasciwa lub naktadana zbyt grubo zaprawa lub kle;.

Wytrzymato$¢ na zginanie - parametr ten okresla, przy jakimmaksymalnym naprezeniu ptytka tamie
sie. Jest on niezwykle istotny przyptytkach podlogowych, ktére w czasie uzytkowania spotykaja si¢ z
duzymobcigzeniem, lecz takze §ciennych, ktére moga by¢ narazone nauszkodzenia podczas transportu
i montazu, a na $cianie moga si¢ spotka¢z naprezeniami wywotanymi ruchami $cian budynku.

Wilasnosci powierzchowne - s3 to odpornos¢ na zadrapania, zarysowania,zuzycie podczas chodzenia.

Szczegblnie odporne mechanicznie muszg bycplytki podtogowe. Twardos¢ - czyli odporno$¢ na
zarysowania podawanajest w skali Mohsa. Odporno$¢ na $cieranie okresla jak ptytka zachowa si¢
na skutek czynnikdw Scierajacych.

Odporno$¢ na czynniki chemiczne - dotyczy to najczgsciej Srodkéwchemicznych, ktére moga

zostawia¢ plamy. Plytki odporne na czynnikichemiczne nie moga pod wptywem tych substancji
zmienia¢ potysku anibarwy, a plamy powinny si¢ da¢ tatwo usuwaé wodg oraz popularnymisrodkami.

Wiasdciwosci zwigzane z bezpieczenstwem - gtéwna z nich jest odporno$éna poslizg, bardzo wazna dla

ptytek przeznaczonych na posadzkiw pomieszczeniach oraz na posadzki zewnetrzne.
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2.2. Stosowane materialy

- plytki $cienne szkliwione - posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001(nasigkliwo$¢ wodna
E>10%). Ptytki przeznaczone sa do wykladania Scianwewnatrz budynkéw w warunkach
oddziatywania temperatur powyzej 0° C,poniewaz nie sa mrozoodporne.

- plytki kamionkowe wuniwersalne  szkliwione - posiadaja parametry zgodne z
PNISO13006:2001(nasigkliwos¢wodna 3% < E < 6%). Plytki przeznaczone sg dowykladania $cian i
podtég wewnatrz budynkéw, poniewaz nie sa mrozoodporne.

- Zaprawa klejaca i spoinujaca.

- Materialy pomocnicze.

Materiaty na posadzki cementowe: cement portlandzki,woda do zapraw,piasek do zapraw,styropian o

podwyzszonej odpornosci FS 20,folia hydroizolacyjna, polietylenowa.

3.SPRZET

3.1. Ogole wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.Rodzaje

sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznaniaprzez wykonawce.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:

szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

szpachle i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci
zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

kielnie,

mieszarki mechaniczne do zapraw,

mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

gabki do mycia i czyszczenia,

wktadki (krzyzyki) dystansowe,

poziomnice i faty do sprawdzania réwnoS$ci powierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodle wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6.
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4.2. Transport materiatéow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola unikngé
uszkodzen 1 odksztalcen przewozonych materiatéw. Zatadunek,transport i roztadunek materialéw
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZi przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba
srodkéw transportu, musigwarantowaé ciaglo§¢ prowadzenie prac budowlanych. Materiaty
posadzkowe moznaprzewozi¢ samochodami dostawczymi, zabezpieczajac je przed przesunigciem,
peknigeciami i zawilgoceniem mieszanek klejacych. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢umieszczona etykieta podajaca, co
najmniej nastgpujace dane:nazwe i adres producenta, oznaczenie (nazw¢ handlowa),wymiary, nr PN
lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego doobrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogé6lne wykonywania roboét
Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.Wykonawca

prowadzacy roboty posadzkowe podlega przepisom prawabudowlanego.

5.2. Wykonanie posadzek cementowych

Warstwa wyréwnawcza gruboSci 3- 6 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza, utozeniem warstw izolacyjnychoraz zaprawy, z zatarciem
powierzchni na ostro i wykonaniem szczelindylatacyjnych. Zaprawe cementowa nalezy uktadaé
niezwlocznie po przygotowaniumiedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podktadu zzastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem
i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcgptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadusprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinnawykazywaé wigkszych przeswitéw niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu odptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5

mm nacatej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5.3. Warunki przystapienia do robét posadzkowych

Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ reziméw technologicznych:
Klejenie ptytek wykona¢ do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podlozabetonowego za
pomoca kleju wskazanego przez producenta do klejenia plytekceramicznych. Odpowiednio
przygotowa¢ podloze tzn. musi by¢ ono zwarte, nosne,czyste i wolne od substancji, ktére nie
gwarantowalyby przyczepnosci. Podlozeoczysci¢ z kurzu, brudu, tluszczéw i innych. Wszelkie

nieréwnosci w podlozuwyréwnaé zaprawa wyréwnujaca. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe
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nalezywykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i temperatura ta powinnautrzymywac si¢ w
ciagu calej doby. W podkladzie nalezy wykona¢, zgodniez projektem, spadki i szczeliny dylatacje.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢wypelnione materiatem wskazanym w projekcie. Plytki nalezy
stosowac zgodniez ich przeznaczeniem. Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu catej partii,
sprawdzajac ich jako$¢, odcien, wymiar poprzez poréwnanie ptytek z réznychopakowan. Przy
wyktadaniu ptytek nalezy stosowaé si¢ do zalecen producentéw klejui Polskich Norm. Zaprawe
klejaca przygotowang zgodnie z instrukcja rozprowadzi¢zabkowana paca na przygotowane wczesniej
podtoze. Wielkos¢ zabkéw pacy dobracw zaleznosci od wielkoSci plytek. Zawsze przyklejaé ptytki
cala powierzchnigmontazowa (nie zostawia¢ pustek pod plytkami). Dla ptytek S$ciennych
dopuszczalnagrubo$¢ warstwy kleju - 5 mm nie wypelnia¢ spoin klejem. Nalezy uktadac ptytki na
spoing, gdyz ptytki wylozone na styk tworza zwartg oktadzing, bardzo wrazliwa na wszelkiego rodzaju
napr¢zenia. Nalezy réwniez pamigtaé, ze tworzywa ceramiczne wykazuja rozszerzalno$¢ liniowa
wywolang penetracja wody do wnetrza plytek,dlatego tez nalezy wyklada¢ ptytki stosujac fuge miedzy
ptytkami grubo$ci 3 mmz wykonczeniem fugg barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru
ptytek. Poutozeniu ptytek na podiodze wykonuje si¢ cokoty. Cokoliki dla posadzki z plyt gres —
wykona¢ z tego samego materiatu. Dla cokotéw wykonywanych z plytekidentycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy dospoinowania. Przed spoinowaniem ptytek
nalezy przeprowadzi¢ probe stosowaniafugi i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed
przebarwieniem. Szczeliny dylatacyjne w warstwie ulozonych ptytek powinny by¢ zgodne

z istniejacymi dylatacjami w podtozu. Narozniki ptytkowanych powierzchni wykonaé nalezy z ptytek
cietych i szlifowanych, bezlistwowo. PrzejScia wewnetrznebezprogowe. Zaprawe klejaca nalezy
usuwac¢ delikatnie z powierzchni uzytkowejptytki, niezwlocznie po jej zamontowaniu, nie
dopuszczajac do zarysowaniapowierzchni. Zabrudzenia na ptytkach nie szkliwionych spowodowane
roznegorodzaju  zaprawami  nalezy = bezzwlocznie  usungé¢  odpowiednimi  $rodkami.
Nalezyprzeprowadzi¢ konserwacje ptytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia przedwchianianiem

réznego rodzaju zabrudzen - stosowa¢ odpowiednie srodki(impregnaty).

5.4. Okladziny $cienne

Przed ukladaniem plytek na §cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate¢ drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ nawysokosci cokotu lub drugiego
rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodniez instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Wybdér kompozycji zalezy od rodzajuptytek i podloza oraz wymagan stawianych okladzinie.
Kompozycje klejaca naktadasi¢ na podioze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” si¢
powierzchniezebatg krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchnie¢ podloza. Wielo§¢ zgbéw pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebéw i konsystencjakompozycji sprawiaja, ze

kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum65% powierzchni ptytki. Grubo$¢ warstwy
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kompozycji klejacej w zalezno$ci odrodzaju i réwnos$ci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm.Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli
wynikaz rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala plytka. Je§li pierwsza ptytka maby¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej plytkiw odpowiednim dla niej
miejscu. Uktadanie plytek polega na ulozeniu ptytki nascianie, docis$nigciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wiasciwym miejscu przyzachowaniu wymagane] wielkoSci spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci $wiezejzaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki

o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy,
uktada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wyktadziny podtogowe;j. Plytkitego pasa zazwyczaj trzeba przycinac
na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskaniajednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Przedcatkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna

tezusuna¢ wktadki dystansowe.

5.5. PosadzKki z plytek gres

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od doktadnego pomiaru rozmieszczenia ptytek posadzki. Na podtoze
nanosimy zaprawe klejaca pacg zebatg pod katem 45° Krawedz ukladanej plytki styka si¢ z rantem
ptytki umocowanej. Po przytozeniu calejpowierzchni plytki, odsuwamy ja na szerokos¢ spoiny.
Kompozycje klejaca nakladasi¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nast¢pnie ,,przeczesuje” si¢
powierzchnigzebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchni¢ podloza. Wielos¢ zeboéw pacy zalezy od
wielko$ci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebéw i1 konsystencjakompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum65% powierzchni ptytki. Grubos¢ warstwy
kompozycji klejacej w zalezno$ci odrodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm. Dlauzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki)
dystansowe.Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, moznatez

usuna¢ wktadki dystansowe.

5.6. Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni plytek pacag gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngéw przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek

wilgotna gabka. Wszystkie spoinypowinny by¢ wodoszczelne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Og6lne zasady kontroli jakoSci robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.Przed

przystapieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontroleprzygotowania do prac

68



wykonawczych. Badanie podktadu powinno by¢ wykonanebezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania rob6t wyktadzinowychi oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:sprawdzenie =~ wizualne  wygladu  powierzchni  podktadu  pod  wzgledem
wymaganejszorstkosci, wystgpowania ubytkéw 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,sprawdzenie
rownosci podkiadu, ktére przeprowadza si¢ przykladajacw dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg late,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca dwumetrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonacz dokladnoscia do 1mm,sprawdzenie
prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnychi przeciwskurczowych,sprawdzenie
wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.Sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacja
projektowo powinno by¢ przeprowadzoneprzez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem
technicznym oraz stwierdzeniewzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a
w odniesieniudo konstrukcji posadzek na podstawie protokétdw miedzyfazowych i zapiséww
dzienniku budowy. Kontrola wykonania posadzek i oktadzin §cian polega na:

sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,

sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,

sprawdzeniu przylegania do podkiadu,

sprawdzeniu polaczen z innymi powierzchniami,

sprawdzeniu wykonania cokolikéw,

Dopuszczalne nieréwno$ci badane przy przylozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym
kierunku nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchyleniepowierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci

pomieszczenia.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyroboéw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodno$ci materiatu z wymaganymi w SSTparametrami, zgodnosci dokumentow
dopuszczajacych poszczegélne wyroby doobrotu i stosowania z dokumentami odniesienia.
Sprawdzeniu winna podlegaéprawidlowo$¢ oznakowania poszczegélnych wyrobéw (oznakowanie
znakiemB i znakiem CE).aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobata oraz deklaracja
Zgodno$ci europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnosci z ta aprobata orazdeklaracjaPo
stwierdzeniu  formalnej  przydatno$ci  wyrobéw nalezy dokonaé¢ sprawdzeniazgodno$ci
asortymentowej, iloSciowej i posrednio jakoSciowej w oparciuo zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny byéwpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1m*(metr kwadratowy) dla oktadzin écian orazl mb dla utozonych cokotéw.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1. Przy wykonywaniu
rob6t z utozeniem posadzek i oktadzin $ciennych z ptytekceramicznych konieczny jest systematyczny
nadzér techniczny prowadzony przezwykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie
wykonywania  rob6t  konieczne  jest prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie @z
obowigzujacymiprzepisami, w ktéorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia

dotyczacejakosci podloza, warstwy wyprawy z plytek gres, wykonania fugowania.

8.1.1. Odbioér techniczny

8.1.1.1. Odbidér materialow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materialéw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwos$citechnicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materialéw nalezy przy odbiorze robétzakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i zaSwiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé

uzytych materiatéw z dokumentacjatechniczng oraz wtasciwymi normami.

8.1.1.2. Odbiér podkladu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robét i obejmowac:

podczas uktadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu

sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia podktadu,

sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3 miejscach w pomieszczeniu: badania
nalezy przeprowadzi¢metoda przekuwania z doktadnos$cig do 1 mm,sprawdzenie rownosci podktadu
przez przyktadanie w dowolnychmiejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej; odchylenia
stanowigce przeswity pomiedzy tata i podkladem nalezy mierzy¢é z dokladnoscia do 1

mm,sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okres$lonejwyznaczonym spadkiem za
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pomoca dwumetrowej taty kontrolneji poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1
mm,sprawdzenie prawidlowoSci osadzenia w podkladzie -elementéwdodatkowych (wpustéw
podtogowych, ptaskownikéw lubkatownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na

pola itp.); badanie nalezy wykonaé przez ogledziny, sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin
dylatacyjnych,izolacyjnych i przeciwskurczowych.Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét
posadzkowych. Przedprzystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:temperature
pomieszczen,wilgotno$¢ podktadu.Wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej powietrza oraz

wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.1.1.3. Odbiér koncowy robét posadzkowych

Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinno by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej posadzkiz projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci napodstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu dokonstrukcji podlogi — na

podstawie protokétéw odbioréwmiedzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.

8.2. Podstawa platnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2.

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,

- utozenie ptytek gres: oktadziny $cian,

- wykonanie fugowania,

- zalozenie listew metalowych na styku réznych powierzchni,

- konserwacja powierzchni ptytek nieszkliwionych impregnatami,

- usunigcie resztek 1 odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzagdkowaniem terenu.

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 87 :1984 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje klasyfikacja, wtasciwosci
PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV: CPV 45421000-5 Montaz drzwi i okien

1.1 Przedmiot SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad montazu stolarki okiennej i drzwoiwej, w
zwiazku z przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej w Czeszowie, na cze$ci dziatki nr 985 oraz 984

AMI obrgb Czeszéw , gmina Zawonia.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
montaz:

- okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV,

- parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych,

- drzwi zewnetrznych z PCV,

- drzwi wewnetrznych z ptyty HPL,

- obrébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych,

- roboty towarzyszace.

Parametry i umiejscowienie elementéw wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.4. Wymagania dotyczace wykonawstwa robot

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robét zgodnie z zawarta umowa,za
jakos¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, oraz ich zgodno$§éz dokumentacja
przetargowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzorui Zamawiajacego.
Wykonawca w przypadku stwierdzenia btedéw 1 opuszczeni w dokumentacji powinien niezwlocznie

zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokonaodpowiednich zmian i poprawek.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w czeg$ci ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4,
oraz:

- wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowaniaw budownictwie,

- zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materialéw i urzadzen przedstawionych w
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dokumentacji,
-spetniajgce wymagania jakosciowe i iloSciowe zgodnie z wykazem zestawieniamateriatow,

- winny posiada¢ aprobaty i atesty wg zalecefh najnowszych norm.

2.1.1. Stolarka okienna

Wielkos¢ okien oraz podzialy wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podzialom zgodnie z
rysunkami zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej. Wymiarystolarki
podane na rysunkach oraz w przedmiarze robdt, s3 wymiarami przyblizonymimierzonymi w $wietle
osciezy w stanie wykonczonym.Wykonawca przed przystgpieniem do wymiany stolarki zobowigzany
jest do wykonaniawlasnych pomiaréw na miejscu budowy.Okna, bedace przedmiotem zamdéwienia
powinny by¢ wykonanez minimum cztero - komorowych profili PCV w kolorze biatym , z podziatem
zgodnie zopracowana dokumentacjg projektowa a w przypadku braku dokumentacji odpowiadaé
istniejacym podzialom. Okna powinny by¢ szklone szybami podwéjnymi, zespolonymi,
niskoemisyjnymi typu Float ,0 wspStczynniku przenikania ciepta:dla catego okna U= 1,7 W/Km®

- Zastosowane szyby powinny spetnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustyczne;j.

- Profile musza posiada¢ skuteczny bezci$nieniowy system odprowadzania wody zpomiedzy ram
okiennych, aby unikna¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.

- W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zalezno$ci od sposobu otwierania
okna. Okna powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajaca wiaczeniejednocze$nie dwoch funkcji
kwatery rozwierno-uchylne;.

- Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do ci¢zaru wlasnego skrzydet okiennych oraz do obciagzen
eksploatacyjnych oraz powinny spelnia¢ wymagania aprobat technicznych.Okucia obwiedniowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjng powloka galwaniczng.Do standardowego okucia drzwi
balkonowych nalezy zamontowa¢ klamke¢ z kluczem.Sposéb otwierania skrzydet okiennych —
rozwiernei rozwierno-uchylne - zgodnie z zalaczonymi rysunkami w dokumentacji projektowe;.

- Do uszczelnienia styku skrzydla z oScieznica nalezy stosowac¢ uszczelki o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentacjg systemowa.

- Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku za$lepki okapnika rynnowego z o$cieznica
powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodno$cichemicznej z powloka malarska

i uszczelka podszybowa.

2.1.2 Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne przy wejsciu gtéwnym , konstrukcji metralowaej — stalowe , o zwigkszonej
termoizolacyjnosci -U= 1,9 W/m2K.Drzwi wewngetrzne dwuskrzydtowe , aluminiowe , przeszklone ,
w tym drzwi na taras ozwigkszonej izolacyjnosci . Pozostate drzwi drwnopodobne , w tym do wc

skrzydtadrzwiowe z kratkga wentylacyjna u dotu skrzydta.
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2.1.3.Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne prefabrykowane, zywiczne.Dlugo$¢ i szeroko$¢ podokiennikéw dostosowaé
indywidualnie do szerokosci otworuokiennego. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.Wykonawca
przed przystgpieniem do wymiany podokiennikéw zobowigzany jest dowykonania wilasnych

pomiaréw na miejscu budowy.

2.1.4.Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy tytan-cynk , brzegi parapetéw zakonczone naktadkami z
PCV.Dlugos¢ 1  szeroko$¢  parapetow  zewnetrznych — dostosowa¢  indywidualnie do
szerokoSciwymienianego okna.Wykonawca przed przystagpieniem do wymiany parapetow

zewnetrznych zobowigzany jest dowykonania wtasnych pomiaréw na miejscu budowy.

2.2.Materialy pomocnicze

kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta, masa silikonowa
akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z osciezami,tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa
tynkarska i zaprawa (do gladzi) do uzupetnieniao$ciezy zewne¢trznych i1 wewngtrznych,farby

emulsyjne akrylowe, farby olejne.

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skfadowanie materialow
Materialy powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposob przez caly czas trwania
rob6t, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakoscii przydatnosci do

uzycia.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie S$rodki
transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed
opadami atmosferycznymii odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach i1 magazynach pétotwartych i

zamknietych, suchych i przewiewnych,zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport
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stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna idrzwi.
Pakowanie i transport.Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zaladowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i
innych ostrych elementéwmogacych uszkodzi¢ stolarke.Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkachtransportowych nalezy taczy¢ w
bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczyCprzed ich przemieszczaniem.W
czasie transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok
malarskichi powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypelnienie wolnych przestrzeni w rz¢dach elementami rozpierajagcymi

- Usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych

- Usztywnienie blokéw za pomocg progéw

Zabronione jest przeciagganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystniena
jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszaspelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym.Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdamina drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Przed przystagpieniem do prac zwigzanych z
montazem stolarki,nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zaméwienia.
Drzwi niezamontowane sa narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wlasciwg stabilno$¢ uzyskuja
dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
ich zaprawamurarska i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu
zabrudzen narazastolark¢ na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ folie¢ ochronna, gdyz po

dtuzszym czasie usuniecie jejmoze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $lusarki i powinien
dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd.,
niezbednymi doprzygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz robét

przeprowadzi¢ zgodnie zzaleceniami producenta.
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5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg

zaakceptowang przezlnspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.Zamiast kotwienia dopuszcza si¢

osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéwwstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby
nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia

wykonywac z elastycznejmasy uszczelniajace;j.

5.2.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i

odpryskéw.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z

wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku konieczno$ci wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych

konstrukcjialuminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowg nalezy pozostawic
szczelingmin. 5 mm, ktéra po zakonczeniu rob6t wypetnia si¢ trwale plastyczng masa uszczelniajaca.
Nie wolno dopusci¢do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W
takich wypadkach nalezy stosowaéwarstwe izolacji, np. tasSme z kauczuku EPDM. Cigcia elementéw

stalowych ocynkowanych zabezpieczaéprzektadkami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych

zaswiadczen ojako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normamipanstwowymi.
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6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cz¢Sci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

6.4 W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniane:

- jako$¢ materiatéw, z ktdrych stolarka i §lusarka zostaty wykonane

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

- pion i poziom zamontowanej stolarki i §lusarki

- wodoszczelnos$¢ przegrod

- badania oku¢

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jako$ci wyrob6éw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi
w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw drzwi.Warunki badan materiatéw stolarki
budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowyi akceptowane przez
Inspektora nadzoru.Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie
rob6t, niezaleznie od dziatankontrolnych Inspektora.Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié

protokét odbioru.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci, jednaknie
wiecej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyznypionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeliwszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badaniatechniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatéw

- prawidtowo$¢ montazu

- pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek i oku¢. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na
zamontowang stolarke, §lusarke i $ciankinalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreslonych

przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresiezostata przeniesiona na Uzytkownika.

8.OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Jak w zatozeniach SST Ogdlnych pkt 8

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre§lenia
PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

oraz

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czesc 4, wydanie Arkady - 1990

Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ELEMENTY DACHU
1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: CPV CPV 45260000 Wykonanie pokryc¢
dachowych
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zadaszenia budynku wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami

spustowymi.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajagcymi ponad dach budynku.W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot:

- montaz rynien dachowych oraz rur spustowy metalowych,

- wykonanie zadaszenia nad wej$ciem do budynku z obu stron,

- wykonanie fawy kominiarskiej oraz stopni kominiarskich,

- obrébki blacharskie z ptyty powlekane;j

1.4.0kreslenia podane w niniejszej SST
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne ,, pkt.1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjaprojektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt

podano wST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt. 1.5.

2.MATERIALY
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2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogdlne pkt 2.Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny
mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczefstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposdéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych nabudowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.2.Rodzaje materialow
Wszelkie materialy do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaéwymaganiom zawarte
w normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczajacych dany material dopowszechnego stosowania

w budownictwie.

2.3 Obroébki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szew. W rozwinigciu do 25 cm. Blacha powlekana ptaska,

dodatkowo wkrety samogwintujace typu SW do blach oraz zaprawa cementowa M 80.

2.4 Rynny i rury spustowe
Rynny dachowe @150 metalowe - system Galeco Stal, rura spustowa @120 - rura metalowa - system

Galeco Stal.

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania robaét

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
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4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2.Transport materialow

Elementy powinny by¢ transportowane iprzechowywane ,/sktadowane/ , na drewnianych podktadach ,
a podczas transportu powinny bycspigte tasma uniemozliwiajaca dekompletacje , oraz zapobiegajaca

uszkodzeniom.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres robét do wykonania

- montaz rynien dachowych oraz rur spustowy,

- wykonanie zadaszenia nad wej$ciem do budynku z obu stron,
- wykonanie fawy kominiarskiej oraz stopni kominiarskich,

- obrébki blacharskie z ptyty powlekane;j

5.2.1.Warunki przystapienia do robét termoizolacyjnych dachéw:

5.2.0brébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.Obrébki blacharskie z blachy
stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do0,6mm mozna wykonywaé o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o konieczno$ci
zachowaniadylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w  sposéb
umozliwiajacyprzeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat

szybkiodptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3.Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.Rynny i rury spustowe z
PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.Rynny dachowe
i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom wPN-EN 607:1999.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

6.2.1.Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonywania
prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) — po zakofczeniu prac
pokrywczych.

c)Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwo$ci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty

technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa robét jest :
- dla rob6t — Krycie dachu — m’*powierzchni dachu,
- dla robét — Obrébki blacharskie oraz Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub

rur spustowych.

7.2.1lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp.

o ile powierzchniakazdego nie przekracza 0,5m’.

8.0DBIOR ROBOT

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg¢sciowego, podczas suchejpogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.Sprawdzenie réwno$ci powierzchni podloza nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca tatykontrolnej o diugo$ci 2m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Prze§wit miedzysprawdzana powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ Smm.Roboty
pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze$ciowych. Badania wczasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktérych dostgp pézniej jestniemozliwy lub

utrudniony.
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Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a)dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b)dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentéw pokrycia,

c)zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d)protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan mi¢dzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sklad tej dokumentacji powinienwchodzi¢
program utrzymania pokrycia,

- Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng,Certyfikaty na
znak bezpieczenstwa — na wbudowane materiaty.

- Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia iobrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania napokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

- Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektoranadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki. W przypadku wystapienia wad lub usterek
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiagzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwa uzytkowania i trwatosci

pokrycia, obnizy¢ cen¢ pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie

odpowiadajacych SST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.1.0dbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
- Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych

9.PODSTAWA PELATNOSCI

9.2.0brdébki blacharskie

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m°obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije :
- - przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy
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9.3.Rynny i rury spustowe
Placi sie¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,Uporzadkowanie

stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
- PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U, wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ O : zabezpieczenia i

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydanie ITB Warszawa 2004r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE Z KOSTKI BETONOWE]

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiagzanych z wykonaniem zjazdéw z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako cze¢$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem zjazdéw z kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale
w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogé6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni jezdni, chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 80 mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci £ 3 mm,

— na szerokosci * 3 mm,

— na grubosci = 5 mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartosé

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) $rednia z sze$ciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5

3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie |4
wigcej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701.

85



2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy

zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw 1 barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos$¢ i
wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
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5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki
po zageszczeniu powinna wynosi¢ grubos¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona
i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie jezdni, chodnika, zjazdow z betonowych kostek brukowych

Kostke¢ uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnoS$ci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
ST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:
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— o szerokoscido3 m: =1 cm,
— o szerokos$ci powyzej 3 m: £ 2 cm,
— szeroko$ci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania zjazdéw
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zjazdéw z betonowych kostek brukowych polega na

stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej
ST:

— pomierzenie szeroko$ci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych zjazdow

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300
m’ utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny prze$wit pod tatag 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

88



pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. |PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

2. | PN-B-06250 Beton zwykty

3. | PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. |PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
1 ocena zgodnosci

5. | PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. |BN-68/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja

Uwagi ogdlne

Materialty uzyte do budowy winne posiadac atesty techniczne oraz musza by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym. Roboty budowlane i rzemieslnicze

nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

UWAGA:
Przed sporzadzeniem oferty Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej obiektu i zapoznacd sie
z przedmiotem zamoéwienia w celu unikniecia w trakcie realizacji rob6t zmian w zakresie i ilosci

wykonywanych prac.
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